
 
4.1.-RESULTATS DE L’EXPERIMENT I: 

 
En aquest quadre trobem ubicades les fotografies de tres teixits de cotó tenyits amb peles de ceba roja, però cadascun amb una 

temperatura diferent. 
El resultat obtingut és el següent: 

 
 

              Temperatura 
 

Fibra 

 
26ºC 

 

 
36ºC 

 
80ºC 

 
 
 
 

Cotó 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

(En aquest quadre hi ha ubicades les fotografies realitzades de les teles obtingudes en l’experiment I. A l’annex trobareu les teles al 
natural). 
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4.2.-RESULTATS DE L’EXPERIMENT II 
 

En aquests quadres es veuen reflectides les fotografies d’uns quants teixits tenyits a 80ºC amb diversos colorants naturals. 
El resultat obtingut és el següent: 

 
    Fibra 

Colorant 
Cotó Llana Lli Lycra Poliamida Polièster Seda 

 
 

Cafè 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Peles de 
ceba roja 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Col 
llombarda 
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    Fibra 

Colorant 
Cotó Llana Lli Lycra Poliamida Polièster Seda 

 
 

Remolatxa 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Safrà 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Taronja 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
(En aquests quadres hi han ubicades les fotografies realitzades de les teles obtingudes en l’experiment II. A l’annex trobareu les 
teles al natural.) 
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4.3.- RESULTATS DE L’EXPERIMENT III 
 

En aquests quadres es veuen reflectides les fotografies de determinats teixits tenyits a 80ºC amb diversos colorants naturals i amb 
l’ajut del mordent. 

El resultat obtingut és el següent: 
 
 

    Fibra 
Colorant 

Cotó Llana Lli Lycra Poliamida Polièster Seda 

 
 

Cafè 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Peles de 
ceba roja 

 

 
 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Col 
llombarda 
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    Fibra 
Colorant 

Cotó Llana Lli Lycra Poliamida Polièster Seda 

 
 

Remolatxa 

 

 
 

     

 

 

 

 
 

Safrà 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Taronja 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 
(En aquests quadres hi ha ubicades les fotografies realitzades de les teles obtingudes en l’experiment III. A l’annex trobareu les teles 
al natural.) 
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4.4.- RESULTATS DE L’EXPERIMENT IV: 
 

En aquests quadres s’observen les fotografies dels teixits de cotó i llana tenyits a 80º amb diversos colorants naturals i posteriorment 
rentats amb detergents. 

Els resultats són els següents: 
  

Fibra 
 
                 Colorant 

 
Cotó 

 

  
Llana 

 
 

Cafè 
 
 

 

 
 

 

 

 
 

Peles de ceba roja 

 

 

 

 
 

 
 

Col llombarda 
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Fibra 
 
                 Colorant 

 
Cotó 

 

  
Llana 

 
 

Remolatxa 

 

 
 

 

 

 
 

Safrà 

 

 

 

 
 

 
 

Taronja 

 

 
 

 

 

 
 
(En aquests quadre hi ha ubicades les fotografies realitzades de les teles obtingudes en l’experiment IV. A l’annex trobareu les teles 
al natural). 
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En aquests dos quadres que venen a continuació veiem  les fotografies dels teixits de cotó i llana tenyits a 80º amb diversos 

colorants naturals i l’ajut del mordent, i posteriorment rentats amb detergents 
 
 

Fibra 
 
                 Colorant 

 
Cotó 

 

  
Llana 

 
 

Cafè 

 

 
 

 

 

 
 

Peles de ceba roja 

 

 

 

 
 

 
 

Col llombarda 
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Fibra 
 
                 Colorant 

 
Cotó 

 

  
Llana 

 
 

Remolatxa 

 

 
 

 

 

 
 

Safrà 

 

 

 

 
 

 
 

Taronja 

 

 
 

 

 

 
(En aquest quadre hi ha ubicades les fotografies realitzades de les teles obtingudes en l’experiment IV. A l’annex trobareu les teles 
al natural). 
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